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INFORME DE RESULTADOS No. F-API-2361-25-0

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 2025-05-13

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

CLIENTE POLYBAN INTERNACIONAL S.A. CONTACTO  MARIA DEL ROSARIO CALDERON 

NIT 800048191-8 TELEFONO 668564

DIRECCIÓN ZONA FRANCA INDUSTRIAL ISLA 1 BG 9 CARGO COORDINADORA DE CALIDAD

CIUDAD CARTAGENA E-MAIL mcalderon@polyban.com.co

INFORMACIÓN DE TOMA DE ITEM DE ENSAYO

LUGAR DE TOMA DE ITEM N.E FECHA DE TOMA DE ÍTEM N.E HORA N.E

RESPONSABLE DE TOMA DE ITEM FECHA DE RECEPCIÓN 2025-04-03 HORA 16:49:00

POLYBAN INTERNACIONAL S.A. FECHA DE INGRESO A ANÁLISIS 2025-04-04

IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO

N° ÍTEM DE ENSAYO API-2361-25 FECHA PRODUCCIÓN (+) 2025-03-31

IDENTIFICACIÓN (+) PRODUCTO TERMINADO: EB BANAVAC LD 39,5X52X1,4 R250

(809152)

FECHA VENCIMIENTO (+) N.E

FABRICANTE Y/O PROVEEDOR (+) POLYBAN LOTE (+) 73018269-202503132N

PRESENTACIÓN DEL ÍTEM (+) BOLSA PLASTICA, BA, 2 UNIDADES TEMPERATURA TOMA ÍTEMS AMBIENTE

CANTIDAD DEL ÍTEM 1 TEMPERATURA RECEPCIÓN 21.8°C

OBSERVACIONES

ROLLO N° 1-121 - MAQUINA: CONV 18

RESULTADOS

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO U ESPECIFICACIÓN MÉTODO CONCEPTO

Migracion Global en simulantes de alimentos acuosos y

sustitutivos al graso por inmersión total.

mg/dm2 0,92 NO APLICA Máximo 8,0 UNE EN 1186-1 Resolución (Invima) 2014022808

- Subcontratado

SI

Bario (Ba) mg/Kg <0,30 NO APLICA Máximo 1,0 ASTM E 1621 “Resolución 4143:2012 Ministerio

de Salud y Protección Social” - Subcontratado.

SI

Cobalto (Co) mg/Kg <0,01 NO APLICA Máximo 0,05 ASTM E 1621 “Resolución 4143:2012 Ministerio

de Salud y Protección Social” - Subcontratado.

SI

Cobre (Cu) mg/Kg <2,13 NO APLICA Máximo 5,0 ASTM E 1621 “Resolución 4143:2012 Ministerio

de Salud y Protección Social” - Subcontratado.

SI

Hierro (Fe) mg/Kg <10,5 NO APLICA Máximo 48 ASTM E 1621 “Resolución 4143:2012 Ministerio

de Salud y Protección Social” - Subcontratado.

SI

Litio (Li) mg/Kg <0,21 NO APLICA Máximo 0,6 ASTM E 1621 “Resolución 4143:2012 Ministerio

de Salud y Protección Social” - Subcontratado.

SI

Manganeso (Mn) mg/Kg <0,13 NO APLICA Máximo 0,6 ASTM E 1621 “Resolución 4143:2012 Ministerio

de Salud y Protección Social” - Subcontratado.

SI

Zinc (Zn) mg/Kg <5,0 NO APLICA Máximo 5,0 ASTM E 1621 “Resolución 4143:2012 Ministerio

de Salud y Protección Social” - Subcontratado.

SI

INTERPRETACION DE RESULTADO

"EL ITEM DE ENSAYO SI CUMPLE CON LA ESPECIFICACION: Resolución 4143 DE 2012 - Materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a  entrar en contacto con

alimentos y bebidas para consumo humano"

Observaciones

TODOS LOS ANÁLISIS SON SUBCONTRATADOS

TRANSCRIPCIÓN EXACTA DEL INFORME DE RESULTADOS No. 25-02666-1

- El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente, la cual corresponde a la reportada en las respectivas remisiones de ítems de ensayo debidamente firmado y se encuentra

identificada en el presente informe de resultados en la sección "IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO" mediante el símbolo (+).

- Este informe de resultados solo puede ser reproducido íntegramente y con autorización escrita de API LABORATORIO. Las copias impresas del informe de análisis, se consideran copias no controladas por el

Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio.

- Los resultados son validos unicamente para el ítem analizado.

- Los resultados descritos en el presente documento se aplican al ítem tal como se recibió.

- U: Incertidumbre expandida al valor reportado con un factor de cobertura de k=2, para un intervalo de confianza de aproximadamente el 95%.

- La regla de decisión aplicada por API LABORATORIO para establecer la conformidad de un resultado en comparación con una norma de referencia, se basa en la guía ILAC-G8:09/2019. Guía para establecer

reglas de decisión, teniendo como punto base el numeral 4.1 Declaración Binaria de aceptación simple, donde la probabilidad de que el resultado este por fuera del límite de tolerancia puede ser hasta del 50%

para los casos en que éste se encuentre en el límite establecido por la norma de referencia.
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* Parámetro no requerido en especificación.

** Parámetro no solicitado por el cliente.

-Los métodos de ensayo marcados con ^ no se encuentran dentro del alcance de acreditación con ONAC.

APROBADO POR:

-----FIN DEL INFORME-----
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